https://www.youtube.com/watch?v=k3KbefYdZE4
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Gel Chimici Vetri Sol-gel
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Gel Chimici CONNE

Elastomeri Termoindurenti

Processo di vulcanizzazione del poliisoprene con zolfo




Gel Fisici Gelatina

Formazione di micro-zone quasi-cristalline
che formano i cross-links

Processo di link delle proteine di collagene

Tropocollagen-like
triple helical structure
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Gel Fisici Copolimeri

Formazione di micro—domini per separazione difase  Elastomeri Termoplastici
che formano i cross-links
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High Impact PolyStyrene



